
分析项目 质量指标 检测结果 检验方法

黑粒，个/kg 0 0 SH/T 1541.1

色粒(含黑斑粒)，个/kg 不大于10 0 SH/T 1541.1

大粒， g/kg 实测 0.1 SH/T 1541.1

小粒， g/kg 实测 0.0 SH/T 1541.1

密度（23℃），g/cm3 0.949±0.003 0.9500 GB/T 1033.2

熔体流动速率
(190℃/5kg)，g/10min 0.3±0.1 0.30 GB/T 3682.1

拉伸屈服应力，MPa 不小于21 23.8 GB/T 1040.2

拉伸断裂标称应变，% 不小于350 641 GB/T 1040.2

灰分，mg/kg 不大于800 141.6 GB/T 9345.1

挥发分，mg/kg 不大于350 132.3 GB/T 13663.1

氧化诱导时间OIT
(210℃，AI)，min 不小于20 62.0 GB/T 19466.6

备注： 管材料（未经分级认证）
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